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Aufgabe 1: (13 Punkte)

Die AuRenwand eines Mehrfamilienhauses in Neubiberg wurde aus 30 cm dickem
Ziegelmauerwerk mit einem Warmedammverbundsystem (EPS) erstellt. Der
mineralische Putz ist dunkelrot gestrichen. Etwa funf Jahre nach der Fertigstellung
zeigt sich auf der Westfassade nach Niederschlagen folgendes Schadensbild:

Die Fassade weist beim Abtrocknen dunkle Bereiche auf, die vertikal versetzt im
Abstand von etwa 100 cm und horizontal nahezu durchlaufend im Abstand von circa
50 cm auftreten. An mehreren Stellen blattert der Oberputz an den dunkel verfarbten

Stellen bereits ab. Die Schaden sind in den Bildern eingekreist.

a) Welche Ursachen konnen fur das beobachtete Schadensbild in Frage

kommen? (Hinweis: Es gibt mehrere Mdglichkeiten.) Beschreiben Sie die
Schadensmechanismen. (8)
b) Welche Untersuchungen waren sinnvoll, um Ihre Hypothese zu untermauern

und zugleich die Bausubstanz mdglichst wenig zu beschadigen? (5)
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Aufgabe 2: (7 Punkte)

Fur die Planung der Sanierung eines Parkhauses werden lhnen die Auswertungen
der durchgefihrten Potenzialfeldmessungen zur Verfiigung gestellt.

a) Worauf basiert das Messprinzip? (2)

b) Nennen Sie fuinf Einflussgréf3en, die Sie kennen missen, um die vorgelegten

Ergebnisse richtig interpretieren zu kénnen. (5)



