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m Gefuigedichter Baustoff als nicht tragendes Verfiillmaterial im Einsatz

Infraleichtbeton setzt Decken instand

Der von der Schwenk Zement KG ent-
wickelte Infraleichtbeton wurde lange Zeit
vor allem fiir den Einsatz bei Auflenwinden
fiir den Neubau von Ein- und Mehrfamilien-
hiusern eingesetzt. Neben der Verwendung
im Neubau hat sich nun ein neuer Anwen-
dungsbereich bei der Instandsetzung von
ilteren Bestandsgebiuden ergeben, wenn
Flichen gefiigedicht zu verfiillen sind und
Gewicht eingespart werden muss.

Einsatz im Neubau

Der Einsatz im Neubau wurde schon an
einigen Objekten realisiert. Ein Vorteil des
Infraleichtbetons besteht darin, dass sowohl
die Ddmm- als auch die Tragwirkung durch
ein Material erreicht wird. Pluspunkt der
monolithischen Wandbauweise: Ein ange-
nehmes Raumklima und eine vollstindige
Recyclingfihigkeit.

Der Infraleichtbeton mit einer Trocken-
rohdichte von etwa 620 kg/m3 ist leichter als
Holz. Bei Wanddicken ab ca. 50 cm werden
ausreichend niedrige Wiirmeleitfihigkeiten
erzielt, um ohne zusitzliche Dimmung die
Anforderungen der Energieeinsparverord-
nung erfiillen zu kénnen. Bedingt durch die
geringe Rohdichte kénnen Druckfestigkei-
ten von etwa 6 N/mm? erreicht werden, die
im Gblichen Wohnungsbau ausreichend sind.

Deckeninstandsetzung

Wihrend der Instandsetzung eines ilteren
Wohnhauses waren die fiir den Bau Ver-
antwortlichen auf den Infraleichtbeton auf-
merksam geworden und an das Unter-
nehmen Schwenk herangetreten. Dabei
brachten Sie eine weitere Anwendungsmog-

Bei der Instandsetzung eines Wohnhauses
wurde in einer Holzbalkendecke Infraleicht-
beton als nicht tragender Verfiillbaustoff
erfolgreich eingesetzt. Fotos: Schwenk
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lichkeit fiir diesen Baustoff ins Spiel: die
Deckeninstandsetzung.

Bei dlteren Gebiuden sind oft Holzbal-
kendecken als Tragkonstruktion eingesetzt
worden, deren Hohlrdume mit Schlacken
oder anderen leichten, organischen Stoffen
verfiillt werden. Diese losen Schiittungen
bilden eine hervorragende Behausung fiir
Schidlinge, wie z.B. Milben, Miuse oder
Ratten. Eine Bekimpfung der Schidlinge in
den Hohlrdumen ist wegen der beschrinkten
Zuginglichkeit meist nicht mdglich.

Da sich das instandzusetzende Objekt im
Raum Stuttgart befand und die Transport-
betongesellschaft Schwenk Beton Stuttgart
im Werk Feuerbach die Ausgangsstoffe fiir
den Infraleichtbeton bereits fiir eine andere
Baumafinahme vorritig hatte, bot es sich an,
den Infraleichtbeton auch fiir die Instand-
setzung der Zwischendecke einzusetzen.

Der Wunsch des Architekten Dipl.-Ing.
Robert Ebner aus Fellbach-Oeffingen und
des Bauherrn war es, einen gefiigedichten
Baustoff einzubringen, um die oben genann-
ten Probleme kiinftig ausschliefen zu kon-
nen. Der Architekt, der sich auf die Instand-
setzung von idlteren Gebduden spezialisiert
hat, sieht durch den Einsatz eines gefiige-
dichten Baustoffs auch Verbesserungen der
Raumluftqualitit, da der Hohlraum ver-
fiillt wird und keine Luft aus diesem Bereich
tiber Fugen in den Raum gelangt. Auflerdem
werden die eingebauten Installationsleitun-
gen dauerhaft geschiitzt und Verbesserungen
des Schall- und Wirmeschutzes erreicht.
Der verwendete Baustoff musste keine hohe
Festigkeit haben, da keinerlei Tragwirkung
notwendig ist. Allerdings sollte das Gewicht
weniger als 700 kg/m3
betragen, damit keine
zusitzlichen statischen
Mafinahmen der
Deckenkonstruktion
notwendig sind.
Diese vorgenannten
Voraussetzungen er-
fillt der Infraleicht-
beton und in diesem
Anwendungsfall, als
nicht tragender Ver-

fullbaustoff, ist keine zusitzliche Zulassung
notwendig. (Anders ist das beim Neubau:
Da der Infraleichtbeton in der Rohdichte
und Festigkeit von tiblichen Leichtbetonen
nach DIN 1045-2 abweicht, ist bei der Ver-
wendung als tragendes Bauteil eine ,Zu-
stimmung im Einzelfall“ notwendig.)

Einbau des Infraleichtbetons

Vorab fand eine Besichtigung der Baustelle
mit dem Bauherrn und der Baufirma Biirkle
aus Fellbach statt. Zu kliren war, wie der In-
fraleichtbeton an die Einbaustelle gefordert
werden sollte, da der Beton, wie bei Leicht-
beton iiblich, nicht per Betonpumpe forder-
bar ist. Aus diesem Grund wurde iiberlegt,
den Beton mittels Krankiibel iber Rutschen
durch die Fensteréffnungen einzubauen. In
der Decke des Untergeschosses wurden 5 m3
Beton benotigt, in der Decke des Erdge-
schosses 7,5 m3.

Der Bauherr hatte vorab die Holzbalken
und die Unterseite der Decke mit der Dicht-
schlimme ,epasit MineralDicht flex“ ab-
gedichtet, sodass kein Zementleim austre-
ten konnte. Die Holzbalkendecke wurde nur
sporadisch an der Unterseite abgestiitzt.

Der Infraleichtbeton wurde sehr flie3-
fihig eingestellt. Er weist dann nahezu
selbstverdichtende Eigenschaften auf. Trotz-
dem war nicht klar, ob diese FlieRfihigkeit
ausreichend sein wiirde, um den Beton in
Bewegung zu bringen. Die Bedenken wa-
ren wegen des geringen Gewichtes nachvoll-
ziehbar.

Beim Einbau hat sich dann aber schnell
gezeigt, dass dic Bedenken unbegriindet
waren. Der Beton floss gut und konnte mit
Schaufeln problemlos verteilt werden. Ver-
dichtet wurde der Infraleichtbeton nur durch
leichtes Schwabbeln der Oberfliche und
wurde anschliefend noch abgezogen. So
konnte der Beton ziigig ohne grofen Auf-
wand in kiirzester Zeit eingebaut werden.
Bereits am nichsten Tag konnten die Fli-
chen begangen werden und es waren keine
Risse zu erkennen. Beide Decken konnten
somit im Abstand von wenigen Tagen ver-
fuillt werden.

Durch das geringe Gewicht des Betons
waren bei der Deckenverfiillung keinerlei
statische Zusatzmafinahmen notwendig.

Bauherr, Architekt und Schwenk Beton
Stuttgart als Lieferant sind sich einig, dass
sich der Baustoff fiir diesen Anwendungs-
bereich ebenfalls sehr gut eignet. Durch
den gefiigedichten Leichtbeton wird kinf-
tig verhindert, dass sich Milben oder andere
Schidlinge in der Zwischendecke einnisten.
Zudem wirkt sich das Vermeiden von Hohl-
rdumen positiv auf die Qualitit der Raum-
luft aus und es werden Verbesserungen hin-
sichtlich des Brandschutzes erzielt. H
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